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Probabil cel mai adeviarat polistiren din Romania !
FISA TEHNICA POLISTIREN
NR. 04, CT 315

DESCRIERE:

Placi de polistiren expandat sunt obtinute prin procesarea polistirenului expandabil ignifugat rezultat in urma expandarii granulelor EPS.
Acesrtea sunt rectangulare, cu suprafata netedd, fard denivelari si abatert dimensionale in afara celor prescrise. Fiind detensionate acestea nu vor
Hlucra® in imp, evitindu-se astfel formarea fisurilor

DOMENIUL DE UTILIZARE:

Panourile termoizolante ignifugate CT 315 sunt realizate prin expandarea §i presarea granulelor de polistiren ignifugate in conditii controlate
de presiune si temperaturd. Se recomandad utilizarea lor in termosisteme de fatadad, termo $1 fono izolatile constructiilor civile sau industriale noi si a
constructiilor vechi supuse reabilitdrii, acoperigurl, plansee interioare, pereti exteriori, despdrtitor: si mansarde, fatade ventilate Placile din polistiren
celular expandat ignifugat se pot aplica pe suport de beton, caramida, tencuiald var-ciment, beton celular autoclavizat, OSB sau lemn.

CARACTERISTICI TEHNICE ALE PRODUSULUL:

Caracteristici esentiale Pilri(c)ll:rn:;m wm. Stja;lciilc'j;e To(llt;;ima
Grosime T2 mm SR EN 823 +/- 2
Lungime L2 mm SR EN 822 +/-2
Latime W2 mm SR EN 822 +/-2
Perpendicularitatea Sb2 mm/m SR EN 824 +/-2
Planitatea P3 mm SR EN 825 +/-3
Comportare la incovoiere BS 125 kPa SR EN 12089 > 125
Efortul la compresiune la o deformare de 10% CS(10)80 kPa SR EN 826 > 80
Densitatea aparenta (incercarea indirect) 14.5 kg/mc Kg/mc SR EN 1602 +/- 6%
Stabilitatea dimensional in conditii de laborator normale constante DS(N)2 % SR EN 1603 +/- 29%
Stabilitatea 1temperatura in conditii specificate de temperature si . ; . .
umiditate (48 b, 70°0): Aew; Aeb Aed; D5(70,)2 % SR EN1604 - 2%
Determinarea deformantei in conditii specificate de incarcare la

compresiune si temperatura (incarcare: 20kPa, temperatura (80+/- DLT(1)5 % SR EN 1605 < 5%
1)°C, timp (48+/-1) h

Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete TR 120 kPa SR EN 1607 > 120
Determinarea absortiel de apa de lunga durata prin imersie totala WL(T)1 % SR EN 12087 <1%
Determinarea absortiel de apa de lunga durata prin difuzie WDMW)1 % SR EN 12088 <1%
Rezistenta la inghet - dezghet o010 80 kPa SR EN 12091 +/- 2%
Conductivitatea termica 0.037 ‘W/mK SR EN 12939 +/- 2%
Reactia la foc (in Sistem 4) B-S2-D0 clasa SR EN 13501-1 -
Rezistenta termica 0.54 + 5.41 m’k/W SR EN 12939 +/- 29%
Transmisia vaporilor de apa 20 pana la 40 mg/Pahm SR EN 12086 < 3%
Comportarea la forfecare 70 kPa SR EN 12090 +/- 5%

COD DE IDENTIFICARE SI MARCA PRODUSULUI :

Conform SR EN 13163 : 2012, marcarea etichetei se face astfel: -EN13163-T2-L.2-W2-Sb2-P3-BS150-CS(10)80-DS(70,)2-DS(N)2-DLT(1)5-TR150-
WL(T)1-WD(V)1, unde:

termenul prescurtat pentru polistiren expandat este "EPS”,

- standardul de produs EN 13163+A1:201)5,

toleranta grosimii (+ 1 mm) T2,

toleranta lungimii (= 2 mm) 1.2,

toleranta latimii (+1 mm) W2,

- toleranta perpendicularitdfii (£1 mm/1000mm) Sb2,

AVANTAJELE UTILIZARII ACESTUI PRODUS :

- greutate redusa, ugor de prelucrat $1 anipulate;

- izolatie termicad bunad ce reduce necesarul annual de energie;

- are un raport bun rezistentd termica/cost;

- buna capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor de apa, lasand peretele sa respire;
- durata lungd de viatd, nu se descompune sub influenta microorganismelor;

- nu este considerat sursd de hrand pentru ddunatori.

Actualizat la data: 24.05.2018 cf rapoartelor de incercari LI 676 SI OC 021.
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AMBAIAREA PRODUSULUL
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Placile de polistiren expandat standard au dimensiuni de 500 x 1000 mm i grosimi cuprinse intre 20 - 200 mm.

. . Rezistenta
Grosime m2 /bax m3 /bax kg/bax Placi/bax termica

20 mm 12 0,24 3.48 24 0.541
30 mm 8 0,24 3.48 16 0.811
40 mm 6 0.24 3.48 12 1.081
50 mm 5 0.25 3.63 10 1.351
60 mm 4 0.24 3.48 8 1.622
70 mm 3.5 0.245 3.55 7 1.892
80 mm 3 0.24 3.48 6 2.162
90 mm 2.5 0.225 3.26 5 2.423
100 mm 2.5 0.25 3.63 5 2.703
110 mm 2 0.22 3.19 4 2.973
120 mm 2 0.24 3.48 4 3.243
130 mm 1.5 0.195 2.83 3 3.51

140 mm 1.5 0.21 3.045 3 3.78

150 mm 1.5 0.225 3.26 3 3.243
160 mm 1.5 0.24 3.48 3 4.32

180 mm 1 0.18 2.61 2 4.865
200 mm 1 0.2 2.9 2 5.415

Kg /Mc: 14.5 +/- 6%

PUNERFA IN OPERA :
Punerea in operd a polistirenului expandat ignifugat se realizeaza conform normativelor aprobate, cu respectarea regulilor de buna practica
specifice termoizolatiilor cu polistiren expandat.

SIGURANTA SI PROTECTIA MEDIULUIL
e Produs reciclabil, nu degaja fluoruri / cloruri;
e Deseurile rezultate sunt reprocesate integral;
e  Nu afecteaza sanatatea;

Indoor, neiritanat pentru piele.

TRANSPORT SI DEPOZITARE:

Produsul se va depozta in locuri uscate, ventilate, ferite de actiunea directa a razelor solare, de surse de caldura si foc.

Se va evita depozitarea bax-urilor pe cant. La manipularea si depozitarea polistirenului nu este permis fumatul si lucrul cu foc deschis.
Polistirenul poate fi deteriorat de actiunea chimica a diluantilor, combustibililor, vopselurilor. Transportul se va face cu miyloacele de transport curate,

acoperite. Incarcarea se va face in asa fel incat sa se asigure integritatea incdrcaturi pe timpul transportului.

TERMEN DE GARANTIE:

Produsul este garantat 24 luni de la data fabricatiei, cu conditia respectarii conditiilor de depozitare, manipulare si transport. In aceste
conditii durata medie de viata este de aproximativ 25 de ani. In vederea identificarii materialelor in cazul constatérii unor defecte ascunse de fabricatic,
pentru inregistrarea oricarei reclamatii, va rugam sa pastragi §i sa atasati declaraia de conformitate, documentele de achizitie, eticheta si ambalajul
produsului.

CERTIFICARL:

. Certificare pentru indeplinirea cerintelor performantei SR EN 13163:2012 + A1:2015: Sistem 1 ;
. Certificare pentru indeplinirea cerintelor SR EN ISO 9001: 2008;

. Certificare pentru indeplinirea cerintelor SR EN ISO 140001: 2005 ;

. Certificare pentru indeplinirea cerintelor SR EN ISO 180001: 2008 ;

INCERCARI SI VERIFICARI:

o AEROQ SA , Str. FELEACU, Nr 14 B, Sector 1, Bucuresti, Nr acreditare.1840, a efectuat inspectia initiala in fabrica, controlul,
supravegherea si evaluarea continua a productiel, in sistem 1 de evaluare si verificare a constantei performantei produsului, a emis, conform
SR EN 138163+A1:2015, certificatul de constanta a performantei Nr.: 1840-CPR-99/91/EC/0550-15.

e Procema Cercetare, Str. Preciziel, Nr. 6R, Sector 6, Bucuresti, nr. acreditare LI 676, a efectuat incercarile de produs conform SR EN
13163:2012+A1:2015 si a emis rapoartele de incercare RI 291/12.03.2018 si RI 806/24.05.2018.

o Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila nr. acreditare OC 021, a efectuat incercarile de produs pentru determinarea
reactiel la foc in conformitate cu SR EN 13501-1+A1:2010/C91/2014 si a emis rapoartele de incercare RI 16081/14.10.2016.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre: | ) %
VICENTIU MOCANT, [ VeroTherm |
Administrator Mpldaii |
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Actualizat la data: 24.05.2018 cf rapoartelor de incercari LI 676 SI OC 021.
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