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DIN/BS  

EN 573-3; 1994 E 
0,20-0,60 0,35 0,1 0,1 0,45-0,90 0,1 0,1 0,1 0,15 rest 

DIN/BS  

EN 755-2; 1997 

6. 

Standard 
Grosime

a (mm) 

Tensiune de 

încercare 

minimă 0.2% 

Rp (Mpa) 

Rezistenţă 

de rupere la 

tracţiune Rm 

(Mpa) 

Elongaţie (%) 
Elongaţie la 

50mm (%) 

Duritate 

HBW 

DIN/BS  

EN 573-3; 1994 
≤10 130 175 8 6 65 

DIN/BS  

EN 755-2; 1997 
10<t≤25 110 160 7 5 65 

7. 


